Sanierungssystem fur Briuckenleitungen

I Y i : s In Deutschland steht ein enormer Investitionsbedarf flr die Sanierung von Briickenleitungen
- ' - ; an. Von den tiber 39.000 Briicken in Deutschland, ist ein GroBteil alter als 40 Jahre. An vielen
Brickenkoérpern verlaufen zusatzlich Gas- und Wasserversorgungsleitungen, die aufgrund
des Alters und den hohen Anforderungen im Uberflurbereich, ebenfalls stark
sanierungsbedurftig sind. Korrosionsschaden an Stahlversorgungsleitungen, die
hohe Sanierungskosten und sicherheitstechnische MaBnahmen
erfordern, kdnnen die Folge sein.
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Die zweischichtige Schrumpfman-

schette besteht aus einem molekular-

vernetzten HDPE-Tragermaterial und

einer Klebebeschichtung auf Butyl-

kautschukbasis (C50). Der Cs50-Kleb-

stoff bietet eine ausreichende Dauer-

HDPE-TRAGERMATERIAL betriebstemperaturbelastbarkeit auch

bei direkter Sonneneinstrahlung. Der

speziell eingestellte Klebstoff besitzt

ROHROBERFLACHE KLEBEBESCHICHTUNG AUF zudem ein groBes Prozessfenster und

BUTYLKAUTSCHUKBASIS (C 50) stellt daher ein sehr fehlerverzeihen-
des Material dar.

DER BEREICH UNTER ROHRSCHELLEN

GFK SCHRUMPFMANSCHETTE HDPE-SCHRUMPFMANSCHETTE

CLMP-F uv WPC-C50

stabil

Anwendung: Unter Rohrschellen . : : Die zweischichtige Schrumpfmanschette
g Anwendung: Freileitungsbereich ‘ X besitzt ein werkseitig einlaminiertes Glas-

fasergewebe in molekularvernetztem

BESONDERE MERKMALE: BESONDERE MERKMALE: Tragergewebe. Die spezielle Glasfaser

verleiht dem Material eine sehr hohe

* Einfache Montage durch fertige Einheit

* Hohe mech. Belastbarkeit

* UV-Bestédndig

* DVGW Zertifiziert

* Kein Voranstrich

* Montage auch bei geringen
Platzverhaltnissen

mechanische Bestandigkeit. Als Klebstoff
wird eine Heizschmelzklebebeschich-
TRAGERMATERIAL tung verwendet, welche eine sehr hohe
Scherfestigkeit besitzt und das FlieBen
unter Druck minimiert.

* Einfache Montage durch fertige Einheit
* UV-Bestandig GLASFASERVERSTARKTES-
* DVGW Zertifiziert
* Kein Voranstrich ROHROBERFLACHE HEIRSCHMELZKLEBEBESCHICHTUNG
* Montage auch bei geringen
Platzverhaltnissen




HOHE MATERIALANFORDERUNG IM UBERFLURBEREICH: HSP

Im Rohrleitungsnetz treten Bereiche auf, die durch tbliche Umhdullungen nicht ausreichend
geschitzt sind, da dort sehr hohe Anforderungen an die Funktion von Korrosionsschutzsystemen
gestellt werden.

Zu diesen Korrosionsgefahrdeten Bereichen zdhlen:

* Erde/Luft-Bereich

* Der Bereich unter Rohrschellen
* Rohrlagerung

* Freileitungsbereich

KORROSIONSSCHADEN IN BESONDERS

GEFAHRDETEN BEREICHEN:

Rohrleitungen sind in diesem Bereich einem besonders hohem Korrosionsrisiko ausgesetzt.

* Hohe mechanische Belastung
* Witterungsbelastung

* Hohe Temperaturwechsel

* Feuchtigkeit

* UV-Einstrahlung

Diese veranderten Anforderungsprofile aulBerhalb des Erdbodens stellen passive Korrosions-
schutzsysteme vor grol3e Herausforderungen. Hier werden haufig Materialien gegen lhre Herstel-

lerbestimmungen eingesetzt. Dies kann neben den sicherheitstechnischen Aspekten hohe Kosten
verursachen.
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* Sprédbruch an Duromeren bei hohen punktuellen Belastungen

* Harte Umhullungsmaterialien auf weichem Untergrund (Egg-shelleffect)
* Unterdimensionierte Gummieinlagen

* Schwer applizierbare Materialien

* Keine UV-Stabilitat

+ Kein ausreichender mechanischer Schutz

* Verrutschte Gummieinlagen durch Vibrationen
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« Gummieinlagen nicht UV-Stabil \

Tel: +49 (0) 23 05 - 35 998-0 @ info@myhsp.de Westring 216 Bremer Str. 15
N Fax: +49 (0) 2305 - 35 998-26




